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Sehr geehrter Ringversuchsteilnehmer,

vielen Dank fir lhre Teilnahme an unserem Ringversuch.

lhre Laborcode-Nummer: 5

Wir freuen uns, Sie auch im nachsten Jahr als Teilnehmer an
unseren Ringversuchen begriifRen zu dirfen. Die Anmeldung tber
unser Online-System (ODIN) oder die Anmeldeformulare ist
jederzeit mdglich: www.DRRR.de

Fur Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen sehr gerne zur
Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

Thorsten Helbig
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TEILNAHMEZERTIFIKAT

DRRR-Ringversuch zur Eignungsprifung

Der Teilnehmer

Universitat Stuttgart

Institut fur Kunststofftechnik
Pfaffenwaldring 32

70569 Stuttgart

Germany
Kundennummer: 12288
Laborcode—Nummer: 5

erhalt bei oben genanntem quantitativem
Ringversuch folgende Gesamtbewertung:

ausgezeichnete Leistung

Die Auswertung zum oben genannten Ringversuch ist in dem entsprechenden
Bericht dokumentiert.

Kempten, 13.08.2021

Thorsten Helbig

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten
Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist,
und die einzelnen z'-score kleiner als 2
oder gleich 2 sind, erhalten Sie die
Bewertung: ,

Wenn die genannten Kriterien fir die
Bewertung "ausgezeichnete Leistung" nicht
erfullt sind, erhalten Sie die Bewertung:
Lteilgenommen*
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Ihre Laborleistung (quantitativ) in der Ubersicht bezogen
auf die Bezugsmethode(n)

Fir Ihr Unternehmen

Universitat Stuttgart
Institut fur Kunststofftechnik
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Beurteilung:

Wenn der mittlere z’-score eines Parameters
kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die
Bewertung:

,Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten
Sie Ihren Stand.”

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters
kleiner als 2 oder gleich ist, jedoch mindestens ein
einzelner z’-score grofer 2, erhalten Sie die
Bewertung:

,Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im
ZUSAM MEN FASS U NG Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch
Kundennummer: 12288 verbesserungsfahig.”
Laborcode—Nummer: 5 Wenn der mittlerer z’-score eines Parameters
. X groBer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:
Anzahl gewerteter Z -score: 2 4Es ist erkennbar Verbesserungspotential
Anzahl z'-score > 2: 0 Vi eI
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Sie haben eine sehr gute
Viskositatszahl 2 0 0,68 Leistung gezeigt. Halten Sie
Ihren Stand.

Bei dieser Ubersicht werden lhre z'-score von jedem Parameter zusammengefasst. Die z'-
scores beziehen sich dabei auf die Bezugsmethode(n). Eine Leistungstbersicht fur jede

verwendete Methode wird in der Routine nicht erstellt. Im Einzelfall kdnnen wir fur Sie jedoch

rine mathnAdenhe7nnene | rictiinncitharcicht 11nd ain Zartifilkat arctallen
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